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04.09.2013Mischbarkeit von Kühlmitteln

C12++

C12+

C12

C11

mischbar
mit…

mischbar in allen Verhältnissen

mischbar, aber Korrosionsbeständigkeit wird herabgesetzt

nicht mischbar

Violett

C12++
ab 2005

Violett

C12+
ab 2000

Rot

C12
ab 1996

Gelb/ Blau

C11
ab 1994

C13

Violett

C13
ab 2008

Folgebefüllung

Tabelle gilt nur für die VW AG


